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AAC-3.3
AAC-4



cm
Kg/m2
Kg/ml
Kg/m2
Kg/ml
Pzas/ Paq

10.0
72
45.00
84
52.50
7 y 8

12.5
90
56.25
105
65.63
6

15.0
108
67.50
126
78.75
5

17.5
126
78.75
147
91.88
4

20.0
144
90.00
168
105.00
3 y 4

25.0
180
112.50
210
131.25
3

30.0
216
135.00
252
157.50
2 y 3
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